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Anexo 1

ALCANTARILL
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B A~ 0.15
arend
o Y Z
0.40 0.20 0.45
0.50 0.20 0.45
0.60 0.20 0.45
0.80 0.25 0.50
1.00 0.35 0.60

250 kg./m3 de cemento portland, como minimo

Anexo 2
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L : variable segun caracteristicas del acceso

L < 1,50 m.

HORMIGON : Se utilizara C300 con una resis—
tencia media a la compresion,en
cilindros normalizados (sequn nor
ma UNIT) a los 28 dias de
28mn/m?2 (280 kg/cm2)

ACERO . Se utilizara acero tratado (simbo—
lizado con @Y;@Qc@go“oo;
una tension convencional de flu—
encia de 420 mn/m2 (4200 kg/cm2)
para todos los diametros.




